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Analyse af m aterialet  er foretaget  i en CAMSIZER fra Retsch Technology.

Måleprincip : Dynam ic Im age Analysis (ISO 13322-2:2006)

Minim um  90% af m aterialet  ligger inden for det  kornfordelingsinterval, der er angivet  i det  tekniske datab lad .
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GENAN SUPER COARSE

Kornfordeling - eksem pel Sigteanalyse - eksem pel Tolerancegrænser

SIGTEANALYSE- EKSEMPEL

Størrelsesklasse (m m )       Q3 (%)

< 1.500                                < 5.00

< 5.000                               > 95.00


